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JIS W.-‐‑‒nr. DIN BS EN AFNPR UNI UNE SS AISI/SAE GB

OCr13

1Cr12

– 1.4001 X7Cr14 – – – – F.8401 – – –

SUS416 1.4005 X12CrS13 416S21 – Z11CF13 X12CrS13 F.3411 2380 416 –

SUS410 1.4006 X10Cr13 410S21 56A Z10C14 X12Cr13 F.3401 2302 410 1Cr13

SUS430 1.4016 X8Cr17 430S15 60 Z8C17 X8Cr17 F.3113 2320 430 1Cr17

SCS2 1.4027 G-‐‑‒X20Cr14 420C29 56B Z20C13M – – – – –

Z40CM

Z38C13M

– 1.4003 – 405S17 – Z8CA12 X6CrAl13 – – 405 –

– 1.4021 – 420S37 – Z8CA12 X20Cr13 – 2303 420 –

SUS431 1.4057 X22CrNi17 431S29 57 Z15CNi6.02 X16CrNi16 F.3427 2321 431 1Cr17Ni2

SUS430F 1.4104 X12CrMoS17 – – Z10CF17 X10CrS17 F.3117 2383 430F Y1Cr17

SUS434 1.4113 X6CrMo17 434S17 – Z8CD17.01 X8CrMo17 – 2325 434 1Cr17Mo

SCS5 1.4313 X5CrNi134 425C11 – Z4CND13.4M (G)X6CrNi304 – 2385 CA6-‐‑‒NM –

SUS405 1.4724 X10CrA113 403S17 – Z10C13 X10CrA112 F.311 – 405 OCr13Al

SUS430 1.4742 X10CrA118 430S15 60 Z10CAS18 X8Cr17 F.3113 – 430 Cr17

SUH4 1.4747 X80CrNiSi20 443S65 59 Z80CSN20.02 X80CrSiNi20 F.320B – HNV6 –

SUH446 1.4762 X10CrA124 – – Z10CAS24 X16Cr26 – 2322 446 2Cr25N

SUH35 1.4871 X53CrMnNiN219 349S54 – Z52CMN21.09 X53CrMnNiN219 – – EV8 5Cr2Mn9Ni4N

– 1.4521 X1CrMoTi182 – – – – – 2326 S44400 –

– 1.4922 X20CrMoV12-‐‑‒1 – – – X20CrMoNi1201 – 2317 – –

– 1.4542 – – – Z7CNU17-‐‑‒04 – – – 630 –

金属材料記号対象表 - ステンレス鋼（フェライト系、マルテンサイト系）

ドイツ イギリス

SUS403 1.4 X7Cr13 403S17 –

SUS420J2 1.4034 X46Cr13 420S45 56D

Z6C13 X6Cr13 F.3110 2301 403

X40Cr14 F.3405 2304 – 4Cr13


